


非离子表面活性剂

醇类乙氧基化物

产品名称 化学名称 浊点 
[°C]

HLB 值 粘度 
 [mPa·s]

物理形态 
 [23 °C]

Lutensol A 7 N C
12

C
14

-脂肪醇 +  7 EO 约 56/A 约 12 约 200 液体

Lutensol A 9 N +  9 EO 约 75/A 约 13 约 35 (38 °C) 固体

Dehydol LT 6 C
12

C
18

-脂肪醇 +  6 EO 约 75/E 约 11 约 180 液体
Dehydol LT 7 +  7 EO 约 53/A 约 12 约  40 (40 °C) 液体
Dehydol LT 7/MB +  7 EO 约 53/A 约 12 约  40 (40 °C) 液体
Dehydol 100 +  9 EO 约 80/A 约 13 约 350 (30 °C) 糊状

Lutensol AT 25 
Powder

C
16

C
18

-脂肪醇 + 25 EO 约 95/B 约 16 约  70 (60 °C) 粉末

Lutensol AT 25 E + 25 EO 约 95/B 约 16 约  70 (60 °C) 固体
Lutensol AT 25 Flakes + 25 EO 约 95/B 约 16 约  70 (60 °C) 片状
Lutensol AT 50 Powder + 50 EO 约 92/B 约 18 约 150 (60 °C) 粉末
Lutensol AT 50 Flakes + 50 EO 约 92/B 约 18 约 150 (60 °C) 片状 
Lutensol AT 80 Powder + 80 EO 约 87/B 约 18.5 约 400 (60 °C) 粉末
Lutensol AT 80 E + 80 EO 约 87/B 约 18.5 约 400 (60 °C) 固体

Lutensol AO 3 C
13

C
15

-羰基醇 +  3 EO 约 45/E 约  8 约  40 液体

Lutensol AO 5 +  5 EO 约 62/E 约 10 约  80 液体
Lutensol AO 7 +  7 EO 约 43/A 约 12 约 100 液体
Lutensol AO 8 +  8 EO 约 52/A 约 12.5 约  30 (60 °C) 糊状
Lutensol AO 11 + 11 EO 约 86/A 约 14 约  30 (60 °C) 糊状

Lutensol M 5 C
10

C
18

-醇 +  5 EO 约 61/E 约 11.4    <20 (60 °C) 液体
Lutensol M 7 +  7 EO 约 75/E 约 12.9 约  50 (60 °C) 糊状

Lutensol TO 2 C
13

-羰基醇 +  2 EO 约 37/D 约  7 约  30 液体
Lutensol TO 3 +  3 EO 约 40/E 约  8 约  50 液体
Lutensol TO 5 +  5 EO 约 62/E 约 10.5 约  80 液体
Lutensol TO 6 +  6 EO 约 67/E 约 11 约  80 液体
Lutensol TO 65 +  6.5 EO 约 68/D 约 11.5 约 100 液体
Lutensol TO 7 +  7 EO 约 70/E 约 12 约 100 液体
Lutensol TO 8 +  8 EO 约 60/A 约 13 约 150 液体
Lutensol TO 89 +  8 EO 90% 约 60/A 约 13 约 120 液体
Lutensol TO 10 + 10 EO 约 70/A 约 13.5 约  30 (60 °C) 糊状
Lutensol TO 109 + 10 EO 85% 约 70/A 约 13.5 约 150 液体
Lutensol TO 12 + 12 EO 约 75/B 约 14.5 约  40 (60 °C) 固体
Lutensol TO 129 + 12 EO 85% 约 75/B 约 14.5 约 200 液体
Lutensol TO 20 + 20 EO 约 86/B 约 16.5 约  60 (60 °C) 固体

Lutensol TO 389 +  3 EO/ 
+  8 EO

90% 约 70/E 约 12 约 100 液体

Lutensol XP 30 C
10

-古伯特醇 +  3 EO 约 31/E 约  9 约   25 液体
Lutensol XP 40 +  4 EO 约 44/E 约 10.5 约   90 液体
Lutensol XP 50 +  5 EO 约 56/E 约 11.5 约   90 液体
Lutensol XP 60 +  6 EO 约 62/E 约 12.5 约  140 液体
Lutensol XP 69 +  6 EO 85% 约 62/E 约 12.5 约   70 液体

产品名称 化学名称 浊点 
[°C]

HLB 值 粘度 
 [mPa·s]

物理形态 
 [23 °C]

Lutensol XP 70 +  7 EO 约 68/E 约 13 约  290 液体
Lutensol XP 79 +  7 EO 85% 约 68/E 约 13 约   90 液体
Lutensol XP 80 +  8 EO 约 56/A 约 14 约  300 液体
Lutensol XP 89 +  8 EO 85% 约 56/A 约 14 约   90 液体
Lutensol XP 90 +  9 EO 约 69/A 约 14.5 约 1200 液体
Lutensol XP 99 +  9 EO 85% 约 69/A 约 14.5 约  100 液体
Lutensol XP 100 + 10 EO 约 80/A 约 15 约   30 (60 °C) 糊状

Lutensol XL 40 C
10

-古伯特醇
烷氧基化物

+  4 EO 约 46/E 约 10.5 约   40 液体
Lutensol XL 50 +  5 EO 约 60/E 约 11.5 约   50 液体
Lutensol XL 60 +  6 EO 约 69/E 约 12.5 约  120 液体
Lutensol XL 70 +  7 EO 约 68/E 约 13 约   70 液体
Lutensol XL 79 +  7 EO 85% 约 68/E 约 13 约  120 液体
Lutensol XL 80 +  8 EO 约 56/A 约 14 约  120 液体
Lutensol XL 89 +  8 EO 80% 约 56/A 约 14 约  150 液体
Lutensol XL 90 +  9 EO 约 69/A 约 14.5 约   30 (60 °C) 液体
Lutensol XL 100 + 10 EO 约 80/A 约 15 约   30 (60 °C) 糊状
Lutensol XL 140 + 14 EO 约 78/B 约 16 约   40 (60 °C) 糊状

Lutensol ON 30 C
10

-羰基醇 +  3 EO 约 53/E 约  9 约   30 液体
Lutensol ON 50 +  5 EO 约 67/E 约 11.5 约   40 液体
Lutensol ON 70 +  7 EO 约 60/A 约 13 约   60 液体
Lutensol ON 80 +  8 EO 约 80/A 约 14 约  100 液体

烷基糖苷

产品名称 化学名称 活性成分  
[%]

密度 
[g/cm3]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Glucopon 100 DK 含水烷基聚葡萄糖苷 约 65 约 1.21 约  100 液体

Glucopon 215 UP C
8
C

10
-烷基糖苷 约 64 约 1.14 约 3000 液体

Glucopon 215 UP/MB 约 64 约 1.14 约 3000 液体

Glucopon 225 DK 约 70 约 1.16 约 4500 液体

Glucopon 225 DK/MB (EU) 约 70 约 1.16 约 4500 液体

Glucopon 425 N/HH C
8
C

16
-烷基糖苷 约 50 约 1.12 约  500 液体

Glucopon GD 70 C
10

C
12

-烷基糖苷 约 70 约 1.18 约 1900 液体

Glucopon 50 G C
12

C
14

-烷基糖苷加载体 约 50 – – 颗粒

Glucopon 600 CSUP C
10

C
16

-烷基糖苷 约 52 约 1.08 (40 °C) 约 2500 (40 °C) 液体

Glucopon 600 CSUP/MB 约 52 约 1.08 (40 °C) 约 2500 (40 °C) 液体

Glucopon 630 EC/MB C
8
C

16
-烷基糖苷 约 52 约 1.1 (40 °C) 液体

醇类乙氧基化物

产品名称 化学名称 活性成分  
[%]

密度 
[g/cm3]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Glucopon 650 EC C
8
C

16
-烷基糖苷 约 52 约 1.08 (40 °C) 约 2500 (40 °C) 液体

Glucopon 650 EC/MB 约 52 约 1.08 (40 °C) 约 2500 (40 °C) 液体

Plantatex LLE 烷基糖苷和部分甘油
脂肪酸酯的水分散液

约 66 约 1.02 约 2100 液体

胺类乙氧基化物

产品名称 化学名称 浊点  
[°C]

胺值 
[mg KOH/g]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Lutensol FA 12 K 椰油胺 + 约 12 EO 约 92/B 约  80 约 190 液体

Demelan VPC 乙氧基化脂肪醇和脂肪胺混合物 约 58/E 约 112 约 250 液体

乳化剂和增溶剂

产品名称 化学名称 浊点  
[°C]

HLB 值 粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Dehydol 04 Deo C
8
-脂肪醇 + 约 4 EO 约 74/E 约 11.5 约  30 液体

Dehydol O4 约 64/E 约 11 约  30 液体

Lutensol PO 5 C
8
C

10
-脂肪醇 + 约 5 EO 约 38/A 约 13 约  45 液体

Demelan GC 17 乙氧基化单 - /二甘油酯 – 约 300 液体

Emulan A 油酸乙氧基化物 约 52/E 约  9 约  70 液体

Emulan AT 9 脂肪醇乙氧基化物 约 68/A 约 13 约  20 (60 °C) 固体

Emulan EL 蓖麻油乙氧基化物 约 71/B 约 14 约 600 (40 °C) 液体

Emulan TO 4070 脂肪醇乙氧基化物 约 92/B 约 18 约 1400 (23 °C) 液体

Lutensol CS 6250 醇乙氧基化物 约 82/E – 约  20 液体

抑泡剂

产品名称 化学名称 浓度
 [%]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Degressal SD 20 脂肪醇烷氧基化物 约 100 约  60 液体

Degressal SD 40 磷酸酯化物 约 100 约  20 液体

Dehypon OCP 502 脂肪醇烷氧基化合物 约 100 约  40 液体

低泡非离子表面活性剂

产品名称 化学名称 浊点  
[°C]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Dehypon 2574 脂肪醇烷氧基化合物 约 20/A 约  90 液体

Dehypon LS 24 约 30/E 约  50 液体

Dehypon LS 36 约 11/A 约  60 液体

Dehypon LS 45 约 42/D 约  50 液体

Dehypon LS 54 约 30/A 约  60 液体

Plurafac LF 120 约 28/A 约  60 液体

Plurafac LF 220 95% 约 42/A 约 150 液体

Plurafac LF 221 95% 约 33/A 约 100 液体

Plurafac LF 223 98% 约 33/E 约  70 液体

Plurafac LF 224 约 27/E 约  55 液体

Plurafac LF 300 约 22/A 约  75 液体

Plurafac LF 303 约 29/E 约 350 液体

Plurafac LF 305 约 38/E 约 110 液体

Plurafac LF 400 约 33/A 约  70 液体

Plurafac LF 401 约 74/A 约 170 液体

Plurafac LF 403 约 41/E 约  60 液体

Plurafac LF 500 约 32/E 约  65 液体

Plurafac LF 711 约 45/E 约  80 液体

Plurafac LF 802 约 56/A 约 260 液体

Plurafac LF 900 约 39/E 约  85 液体

Plurafac LF 901 约 38/A 约 130 液体

Plurafac LF 1300 约 21/E 约 130 液体

Plurafac SLF 180 约 18/A 约 280 液体

Plurafac LF 1430 胺烷氧基化物 约 35/A 约 450 液体

产品名称 化学名称 浊点  
[°C]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Plurafac LF 131 脂肪醇烷氧基化合物，封端 约 35/E 约  40 液体

Plurafac LF 231 约 28/E 约  45 液体

Plurafac LF 431 约 39/E 约  45 液体

Dehypon LT 104 约 27/A 约  60 (30 °C) 糊状

Dehypon LT 104 L 85% 约 26/A 约  90 液体

Dehypon G 2084 古伯特醇烷氧基化合物，
封端

约 26/E 约  30 (30 °C) 液体

Plurafac LF 7319 脂肪醇烷氧基化物，改性 90% 约 52/E 约 400 液体

Dehypon E 127 脂肪醇聚氧乙烯醚，改性 约 50/E 约 100 (40 °C) 固体

Dehypon GRA 约 60/E 约 200 (60 °C) 颗粒

Dehypon KE 3447 90% 约 50/E 约 250 液体

Dehypon WET 90% 约 50/E 约 180 (30 °C) 液体

产品名称 化学名称 浊点  
[°C]

摩尔质量 
[g/mol]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Pluronic PE 6100 环氧丙烷 - 环氧乙烷嵌段
共聚物
约 10%  聚乙二醇 约 23/A 约 2000 约  350 液体

Pluronic PE 6200 约 20%  聚乙二醇 约 33/A 约 2450 约  500 液体
Pluronic PE 6400 约 40%  聚乙二醇 约 60/A 约 2900 约 1000 液体
Pluronic PE 8100 约 10%  聚乙二醇 约 36/E 约 2600 约  700 液体

Pluronic RPE 1720 环氧乙烷 - 环氧丙烷嵌段
共聚物
约 20%  聚乙二醇 约 37/E 约 2150 约  450 液体

Pluronic RPE 1740 约 40%  聚乙二醇 约 51/E 约 2650 约  600 液体
Pluronic RPE 2520 约 20%  聚乙二醇 约 31/E 约 3100 约  600 液体
Pluronic RPE 3110 约 10%  聚乙二醇 约 25/E 约 3500 约  600 液体

特殊表面活性剂

产品名称 化学名称 浓度
 [%]

浊点  
[°C]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Dehydol 980 脂肪醇烷氧基化合物 约 100 约 52/A 约  25 (40 °C) 液体

Disponil AFX 4030 脂肪醇乙氧基化合物,  
改性 + 40 EO

约  30 约 80/C 约 270 (20 °C) 液体

聚亚烷基二醇

产品名称 化学名称 摩尔质量 
[g/mol]

75 °C下浊点 
[mm2/s]

熔点  
[°C]

物理形态 
[23 °C]

Pluriol E 200 聚乙二醇 200 约 60 (20 °C) – 液体

Pluriol E 600 600 约 40 (50 °C) 约 20 液体/固体

Pluriol E 1500 E 1 500 约 60 约 45 固体

Pluriol E 1500 Powder K 1 500 约 60 约 45 粉末

Pluriol E 1500 Flakes 1 500 约 60 约 45 片状

Pluriol E 4000 4 000 约 260 约 55 固体

Pluriol E 4000 Powder 4 000 约 260 约 55 粉末

Pluriol E 4000 Flakes 4 000 约 260 约 55 片状

Pluriol E 6000 Powder 6 000 约 600 约 60 粉末

Pluriol E 6000 Flakes 6 000 约 600 约 60 片状

Pluriol P 600 聚丙二醇   600 约 130 (20 °C) – 液体

Pluriol P 900 CA   900 约 60 (40 °C) – 液体

阴离子表面活性剂

脂肪醇醚硫酸盐

产品名称 化学名称 浓度
 [%]

物理形态 
[23 °C]

Texapon N 70 C
12

C
14

-脂肪醇醚(2 EO)硫酸钠 约 70 糊状

Texapon NSO UP 约 28 液体

Texapon N28 AS 约 27 液体

Texapon N 701 C
12

C
14

-脂肪醇醚(1 EO)硫酸钠 约 70 糊状

Texapon N 703 C
12

C
14

-脂肪醇醚(3 EO)硫酸钠 约 70 糊状

脂肪醇硫酸盐

产品名称 化学名称 浓度
 [%]

物理形态 
[23 °C]

Sulfopon 101 UP C
12

C
16

-脂肪醇硫酸钠 约 30 液体

Sulfopon 1214 G C
12

C
14

-脂肪醇硫酸钠 95   – 99 颗粒

Sulfopon 1216 G C
12

C
16

-脂肪醇硫酸钠 90   – 95 颗粒

Sulfopon 1218 G C
12

C
18

-脂肪醇硫酸钠 90   – 95 颗粒

Sulfopon 8515 G C
12

C
14

-脂肪醇硫酸钠 90   – 95 颗粒

Texapon 842 UP C
8
-脂肪醇硫酸钠 约 40 液体

Texapon EHS 2-乙基己基硫酸钠 47 液体

Texapon K 30 UP C
12

C
18

-脂肪醇硫酸钠 28   – 30 液体到糊状

Texapon LS 30 C
12

C
14

-脂肪醇硫酸钠 28   – 30 液体

Texapon OC-N 约 92 针状

Texapon OC-P 约 95 粉末

Texapon OC-N pink 约 93 彩色针状

Texapon OC-N blue 约 93 彩色针状

直链烷基苯磺酸盐

产品名称 化学名称 浓度
 [%]

物理形态 
[23 °C]

Maranil DBS/E 直链C
10

C
13

-烷基苯磺酸 约 95 液体

Maranil DBS/LC 约 95 液体

Disponil LDBS 55 直链C
10

C
13

-烷基苯磺酸钠盐 约 55 糊状

烷基糖苷 低泡非离子表面活性剂

浊点测试方法

不同温度下浊点根据EN 1890标准测得

方法A: 1克表面活性剂加100克蒸馏水

方法B: 1克表面活性剂加100克氯化钠溶液（浓度为50克/升）

方法C: 1克表面活性剂加100克氯化钠溶液（浓度为100克/升）

方法D: 5克表面活性剂加45克二乙二醇丁醚溶液（浓度为250克/升）

方法E: 5克表面活性剂加25克二乙二醇丁醚溶液（浓度为250克/升）

■ 粘度: EN 12092 布鲁克菲尔德, 60 rpm [mPa·s], 23 °C
■ 粘度: 根据 DIN 51562 [mm2/s]测算乌氏粘度
■  摩尔质量 由DIN 53240 或 PSA 方法计算羟基数
■ HLB 值根据 W.C. Griffin
■ 熔点: 巴斯夫方法
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其他表面活性剂

产品名称 化学名称 浓度
 [%]

粘度 
[mPa·s]

物理形态 
[23 °C]

Crafol AP 261 烷基醚磷酸盐，钠盐 约  28 液体

Dehypound LLD 60 阴离子/非离子表面活性剂
和乳化剂混合物

约  70 液体

Dehypound SK 7 乙氧基化脂肪醇和脂肪酸的混合物 约  98 液体

Dehyquart CSP 特性阳离子表面活性剂 约  80 液体

Dehyton KE UP 椰油酰胺丙基甜菜碱 约  30 – 液体

Dehyton KE-AS 约  30 – 液体

Dehyton PK 45 约  45 – 液体

Dehyton PL 月桂胺氧化物 约  30 约 40 (20 °C) 液体

Demelan AU-39/Bio 季胺化乙氧基脂油和
阴离子表面活性剂混合物

约 100 液体

Deriphat 160 C N-十二烷基-β-亚氨基二丙酸钠 约  30 液体

Disponil SUS IC 875 二异辛基磺基琥珀酸盐，钠盐 约  75 液体

Lutensit A-EP 酸式磷酸脂 约 100 液体

Lorol Technisch 饱和脂肪醇 – 液体

Plantatex HCC 分散的蜡状晶体 约  40 液体


